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Yapağı Bölümü
( Stadies on tJıe Wool Characteristics o f ile de France Sheep at 

the Konya - Ereğli State F arm )

Dr. Faruk İ M E R Y  Ü Z ( * ) Dr. Şefik M Ü F T Ü O Ğ L U  ( * )

G Î R İ Ş  ;

Memleketimiz koyun varlığmm hemen hemen yarısmı teşkil 
eden Akkaraman koyunlarm ın geri olan et ve yapağı verimlerini 
gerek kalite gerekse m iktar bakım m dan artırm ak amacıyla Ereğli 
Zootekni Araştırm a Enstitüsüne 1965 yılında etçi - yapağıcı ırk 
olarak bilinen ile  de France koyunları getirilm iştir.

Akkaraman koyunlann ıslahı için yapılan kullanma, kombi
nasyon ve çevirme melezlemeleri çalışm alarında kullanılacak baba 
materyalinin memleketimizde yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. 
Ayrıca yapılan melezleme çalışm alarından elde edilen m uhtelif ku
şaktan koyunlann çeşitli verimleri ile memleketimizde yetiştirilen 
ile de France koyunlann verimleri arasında karşılaştırm alar yap- 
m akda üzerinde durulm ası gereken b ir konudur. Bu bakım dan ile 
de France’larm  saf olarak yetiştirilmesine devam edilmektedir.

ile de France koyunlann memleketimiz şartlarında yetiştiril
mesiyle elde edilecek yapağının kalitesini bilmek, dolayısıyle sana
yide kullanabilme im kânlarını aydınlatm ak ve böylece memleketi
miz kam gam  sanayiinin ihtiyacı olan yapağının elde edilip edile- 
miyeceğini tesbit etmek amacıyle bu çalışmanın yapılması faydalı 
görülm üştür.

( *)  Lalahan Zootekni A raştırm a E nstitüsü  U zm anı
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ile de France koyunları yüksek e t verimi sağlayan erken geliş
me kaabiliyetleri nedeniyle Fransa dışında İtalya, İsviçre, Şili, 
Uruguay, Macaristan, Belçika, Polonya, Almanya gibi birçok ülke
lere yayılmış durum dadır (5).

1962 yılında Portekiz'e Shouthdawn, Suffolk gibi İ'ngiliz ırk- 
lariyle birlikte ile  de France koyunları da ithal edilmiştir. Bu hay
vanlardan 4 yıl süre ile elde edilen perform anslara göre ile  de 
France’larm  diğer ırklardan daha iyi adapte oldukları bildirilm ek
tedir (2).

Leroy (4) ile  de France'larda yapağı inceliğinin 24 - 27 mikron 
arasında değiştiğini, randum anm  % 40 olduğunu kaydetmektedir, 
ile de France ırkına ait yapılan diğer b ir yayında (3) inceliğin 
23 - 27 m ikron arasında değiştiği, uzunluğun 8 cm. ve daha uzun 
olduğu bildirilm ektedir. Ayni çalışmada incelik variyasyonunun 
orta derecede olduğuna ve 64 S' - 46 S' arasında incelik dağılımı 
görüldüğüne işaret edilmektedir. Schandi ve Berek (7) M acaristan 
Tsis:ai koyunlannm  ıslahı amaciyle ile  de France koçlarının kulla
nıldığım, gömlek ağırlığındaki artışın  yanında ikinci generasyonda 
elyaf inceliğinin 58 ’S civarında bulunduğu bildirilm ektedir.

M ATERYAL VE METOD :

Araştırmanın materyalini 1965 ve 1968 yıllarında Fransa'dan 
Konya - Ereğli’sine getirilen ile de France koç ve koyunlarla bun
lardan Ereğli'de elde edilmiş yavrular teşkil etm iştir (Resim No : 
1-2-3-). Deneme süresi olan 1966-1970 yıllarında kullanılan m ater
yalin cinsiyet, yaş ve yıllara göre m iktarları aşağıdaki 1 No- lu 
tabloda verilmiştir.

T A B L O  ; 1
Denem ede K ullanılan M ateryalin C insiyet, Y aş ve Y ıllara Göre D ağılım ı

LİTERATÜR BtLG ÎSÎ :

Cinsiyet Yaş 1966 1967 1968 1969 1970

Koç M uhtelif 5 5 4 14 12

Koyun 2 49 — 11 25 38
3 — 46 — 81 17
i — — 43 — 56

— — — 40 —

6 — — — — 33
Genel 49 46 54 146 144

Dişi Toklu 1 — .1 1 28 55 61
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Her kırkım  mevsiminde tabloda gösterilen fertlerin hip beden 
bölgelerinden alm an yapağı numunelerinde lüle uzunluğu, incelik, 
elâstikiyet, mukavemet ve elyaf tipleri tayin edilmiştir. Bu num u
nelerde lüle uzunluğu için 10 lüle, incelik için 200 elyaf ölçülmüş
tür. M utlak mukavemet, elâstikiyet ve elyaf tiplerinin tayininde 
herb ir cinsiyet ve yaş grubundan 2000 ner elyafın analizi yapılmış
tır, Temiz yapağı nisbeti (Randum an) için, herbir koyunun 8 be
den bölgesinden alınan yapağı numuneleri yaş ve cinsiyete göre 
gruplandınlm ıştır. Bu özelliklerin tayininde Sandıkçıoğlu ve arka- 
daşlan (6) nın bildirdikleri lâboratuvar m etodları uygulanmıştır.

Elde edilen sonuçlar (1) de bildirilen istatistik  m etodlarla iş
lenmiştir.

R E S t M  ; 1

Ilo de France Koyun ve K uzulan E reğli Zootekni A raştırm a E nstitüsü
M erasında
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R E S İ M  : 2
Ereğli Zootekni A raştırm a E nstitüsüne 1965 yılında gelen  i le  de F rance Koçları

r e s i m  : 3 
i l e  de France Y apağısı



Lüle Uzunluğu ;

Değişik yaş ve cinsiyetteki ile  de France yapağılarının lüle 
uzunlukları 2 Nolu tabloda verilmiştir.

T A B L O  : 2 
İle de F rance Y apağılarında Lüle U zunluğu (cm )

( Staple Length)

SONUÇLAR VE TARTIŞM A :

Gruplar Y ıl Y aş
(G roups) (Y ear) (A ge)

E naz Ençok
Sx (M initnum) (M axüm un)

Koç
(Ram>

Koyun
(E w e)

1966
1967
1968
1969
1970

D, Toklu

M uhtelif 5
5
4

14
12

7.6 0.09 7.4 7.9
8.3 0.19 7.8 8 .8
7.5 0.09 7.4 7.7
7.9 0 .2 2 6.5 9.6
7.6 0 .2 1 6.7 9.0

1966 2 49 7.1 0.13 5.2 9.4
1967 3 46 7.3 0.13 5.6 9.2
1968 2 1 1 5.9 0.29 4.9 8 .2

» 4 43 6.3 0.14 4.6 8 .8
1969 2 25 7.2 0 .2 0 5.7 9.0

> 3 81 7.6 0 .1 1 5.4 10.5
5 40 7.0 0.17 5.4 1 0 .0

1970 2 38 6.5 0 .1 2 5.0 7.8
> 3 17 6.7 0.16 6 .Ü 8.3

4 56 6.9 0.13 4.8 9.6
6 33 6.4 0.18 5.0 9.4

1968 Genel 54 6 .2 0 .1 2 4.6 8 .8
1969 » 146 7.3 0.09 5.4 10.5
1970 » 144 6 .6 0.08 4.8 9.6
1967 1 1 1 7.9 ~0"l8 T o ~ 9.5
1968 1 28 7.5 0.17 6 .1 9.2
1969 1 55 1 0 .6 0.18 8 .6 13.5
1970 1 61 9.4 0 .1 2 7.0 14.1

Tabloda görüldüğü gibi koçlarda 1966 -1970 yılları arasında 
önemli b ir fark mevcut değildir. Yapılan istatistik! mukayeselerde 
de sadece 1967 yılındaki uzunluk farkı 1966 ve 1968 yıllarına na
zaran önemli bulunm uştur. Koyunlarda da durum  genellikle aynı
dır. Sadece 1968 yılındaki lüle uzunluğu diğer yıllara nazaran bir 
m iktar az bulunm uştur. Bu yıldaki kısalık 1966, 1967 ve 1969 yıl
larına göre istatistikî olarak da önemlidir. Bu farklara, yıllara gö-
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re beslenme ve bilhassa m er’a durum unun sebep olabileceği söyle
nebilir.

Ayni yıl içinde yaşlar arası yapılan mukayeselerde; 1 yaşlılar
dan alınan yapağı her yılda diğer yaş gruplarından önemli derece
de uzun bulunm uştur. Buna sebep doğum mevsiminin kırkımdan 
evvel oluşu, yani 1 yaşlılarda yapağı büyümesinin diğer yaşlara na 
zaran daha uzun b ir devreyi kapsam asıdır. 1969 yılında 3 yaşlı
lardaki lüle uzunluğu 5 yaşlılardan, 1970 yılında 4 yaşlıların lüle 
uzunluğu 2 ve 6 yaşlılardan istatistikî önemde fazla bulunm uştur- 
Bu durum  5 ve daha ileri yaşlara doğru ile de France yapağıların
da lüle uzunluğunun kısmen azaldığını göstermektedir-

Leroy (4), ile  de France yapağılarında uzunluğun 8 cm. ve da
ha fazla olduğunu bildirm ektedir. Bu çalışmada, Ereğli şartların
daki ile de France koyunlarında uzunluk 5 yıl ortalam ası olarak
6.9 cm. 1 yaşlı dişilerde 8.8 cm, tesbit edilmiştir. Çağ farkı gözet
meden ile de France yapağıları için bulunan ortalam a lüle uzun
luğu ise 7.8 cm. dir. Glörüldüğü gibi koyunlardaki lüle uzunluğu 
(4) de bildirilenin altındadır. Bu farklılık da yeni çevre faktörle
rinin etkisi ile birlikte ölçüm m etodlarının değişik olması da dü
şünülebilir.

Elyaf İnceliği ;
Konya - Ereğli şartlarında yetiştirilen değişik yaş ve cinsiyet

teki ile de France yapağılarının ortalam a incelikleri 3 Nolu tablo
da bildirilm iştir.

3 Nolu tabloda, ile de France koç, koyun ve dişi toklu yapağı
larının inceliklerinde 1966 yılından 1970 yılına doğru b ir incelme 
görülmektedir. Her üç grupta da 1967 yılı yapağıları diğer yıllara 
nazaran önemli derecede kalın bulunm uştur. Koyunlarda 1966-1967, 
dişi toklularda 1968 - 1970 yılları hariç diğer yıllar arasındaki in
celik farkları istatistikm ân da önemlidir. îlk  yıllardaki elyaf kalın
lığına kısmen yeni çevre şartlarına olan adaptasyon ve kısmen de 
bu adaptasyon devresinde hayvanlara uygulanan daha iyi bakım 
ve besleme şartlarının etkili olduğu düşünülebilir-

Ayni yıl içinde değişik yaşlar arasında yapılan mukayeselerde;
1 yaşlılar genel olarak bütün yıllarda daha yaşlı gruplardan ince 
yapağı vermişlerdir. Bu durum  diğer koyun ırklarındaki sonuçlara
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uygunluk gösterm ektedir. Tablo genel olarak gözden geçirildiğin
de, koyunlar yaşlandıkça yapağıda b ir kalınlaşm a göze çarpm ak
tadır. Bu kalınlaşma incelediğimiz sürüde 5 yaşa kadar devam et
miş, bu yaştan sonra elyaf incelmiştir. Yaş ve yıl farkı gözetmeden 
ile de France yapağıları için bulunan ortalam a incelik koçlarda
28.9 mikron dişilerde 26.1 m ikrondur. Leroy (4), ile  de France 
yapağılarında inceliğin 23 - 27 mikron arasında değiştiğini bildir
m ektedir. Koçlar için bulunan ortalam a 28.9 m ikronluk genel orta-

T A B L O  : 3 
île  de France Y apağılarında E lyaf tnceHği (M ikron)

(Fiber D iam eter)

Gruplar Y ıl Y aş
(G roups) (Y ear) (A ge) Sx

E naz
(M inimum )

Ençok
(M axim um )

1966 M uhtelif 5 29.6 0.46 28.5 30.6
1967 5 31.2 0 .2 0 29.9 31.7

Koç 1968 4 30.9 0 .6 8 29.5 32.5
(Ram ) 1969 14 26.2 0.37 24.2 28.5

1970 1 2 26.8 0.52 24.1 30.8

1966 2 49 28.6 0.30 24.5 34.7
1967 3 46 29.4 0.36 25.0 33.7
1968 2 11 26.2 0.79 23.2 32.1

4 43 26.8 0.38 23.3 33.9
1969 2 25 25.9 0.47 2 0 .6 31.3

» 3 81 25.7 0 .2 1 20.7 29.8
Koyun » 5 40 26.1 0.41 20.7 32.0
(E w e) 1970 2 38 24.7 0.27 2 2 .0 28.9

» 3 17 23.8 0.38 2 0 .6 26.9
» 4 56 26.0 0.27 2 2 .2 30.8

6 33 24.5 0.32 21.5 29.9
1968 Genel 54 26.7 0.34 23.2 33.9
1969 » 146 25.8 0.18 2 0 .6 32.0
1970 » 144 25.1 0.17 2 0 .6 30.8

1967 1 11 27.7 0.50 24.6 30.5
D. Toklu 1968 1 ' 28 24.7 0.32 22.3 29.5
(Y earling) 1969 1 55 2 2 .6 0.31 18.0 29.8

1970 1 61 24.5 0 .2 0 20.9 27.8
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lama bu sın ırlann  üzerinde, dişiler için bulunan 26.1 mikronluk 
genel ortalam a ise bildirilen sınırlar arasındadır. Aynca, bu çalış
mada ergin koyunlarda inceliğin çeşitli yıllar ortalam ası olarak 
25.1-29.4 m ikron arasında değiştiği ve yıllar ortalam asının 27.1 
m ikron olduğu tesbit edilmiştir. Bu değerler de (4) de bildirilenin 
azamî sın ın  civarındadır. Bu durum  yukarıda da belirtildiği gibi 
adaptasyonun ilk yıllarında gerek yeni çevre şartlarının, gerekse 
iyi bakım  ve beslemenin elyaf kalınlığına olan etkisinden ileri gel
m iştir. Koyunlarda yapağı inceliğinin son üç yıl ortalam ası olan
25.9 mikronluk değerin (4) de bildirilen sınırlar arasında bulunm a
sı da bu görüşümüzü doğrular niteliktedir.

İncelik Dağılımı :

ile de France yapağılarında 10 ar m ikronluk sınıflardaki elyaf 
nisbetleri 4 Nolu tabloda sunulm uştur.

4 Nolu tablodaki değerlerden, ile de France yapağılarında in
celik tecanüsünün genellikle iyi durum da olduğu görülm ektedir. 
Pişilerde incelik ölçümü yapılan tüm  elyafın % 13.8 i 20 m ikron 
ve daha ince, % 64.4 ü de 20 - 30 m ikron arasında yani, 70 - 54 'S 
arasında bulunm uştur. Bu çalışmada tesbit edilen incelik dağılım 
sınırları ile de France için (3) de bildirilen dağılım sınırlarından 
daha geniştir. Ancak Lauvray ve Leroy (3) nm  tesbit ettikleri 
64 - 46 'S lik dağılım genel olup bu  çalışmanın sonuçlarına benzer
lik gösterm ektedir. 1966 ve 1967 yıllarındaki incelik b ir örnekli- 
liğinin diğer yıllara nazaran daha bozuk oluşu, yeni çevre şartla
rının ortalam a incelik yanında b ir örneklik üzerine de etkili oldu
ğunu gösterm ektedir.

Mutlak Mukavemet ve Elâstikiyet :

Çeşitli gruplarda ve değişik yıllarda tesbit edilen m utlak mu
kavemet ve elâstikiyet değerleri 5 Nolu tabloda gösterilm iştir.
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T A B L O : 5 
İle de F rance Y apağılarında M utlak M ukavem et ve 

E lâstik iyet 
(Breaking- Streength  and E lastic ity )

Gruplar Y ıl M utlak M ukavem et (gr) E lâstik iyet (% )
(Groups) (Y ear) (B reaking Strength) (E lastic ity)

1966 14.4 20.7
1967 16.8 24.6

Koç 1968 13.5 32.4
(Ram) 1969 1 1 .2 33.4

1970 1 0 .6 33.0
1966 13.8 2 0 .2

1967 12.3 29.7
Koyun 1968 11.5 33.2
(E w e) 1969 1 0 .8 36.6

1970 10.4 30.6
1967 12.5 2 1 .8

D. Toklu 1968 8.5 35.7
(Y earling) 1969 9.8 26.8

107D 1 0 .0 29.8

Tablodaki değerler gözden geçirildiğinde, ile de France yapa
ğılarının genellikle yeterli mukavemet ve elâstikiyete sahip olduk
ları anlaşılm aktadır. Mutlak mukavemetin yıllara göre gösterdiği 
değişiklikler elyaf kuturlarındaki değişikliklerden ileri gelmekte
dir. Elâstikiyet değerlerinin bilhassa ilk yıllardaki düşüklüğü dik
kati çekecek önemdedir. Bu durum  yeni çevre şartlarının elyaf in
celiğine paralel olarak elyaf elâstikiyetini de düşürücü yönde te
sirli olduğunu ortaya koymaktadır.

Elyaf Tipleri :

ile de France yapağılarında hakiki, kemp, medulla ve hetero- 
tip elyaf oranlan  çeşitli gruplarda ve değişik yıllarda aşağıdaki gi
bi bulunm uştur.
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T A B L O : 6  

i le  de F rance Yapağılarında E lya f Tiplerinin  
O ranlan (%)

(P ercentages of Various F iber Tipes)

Gruplar
(Groups)

Yıl
(Year)

H akîki E lyaf 
(True Fiber)

Kemp
(Kempy)

Metlülla
(M edullated)

H eterotip
(H eterotype)

1966 99.58 0 .0 2 — 0.40

Koç 1967 1 0 0 .0 0 , — — —  .

(Ram ) 1969 99.99 — — 0 .0 1

1966 99.70 0 .1 0 — 0 .2 0

Koyun 1967 99.90 — — 0 .1 0

(E w e) 1969 99.80 — 0 .2 0

D. Toklu 1967 99.95 — — 0.05

(Y earling) 1969 99.96 — — 0.04

Tekstil endüstrisinde istenmeyen ve yapağının değerini geniş 
ölçüde düşüren medüllalı, heterotip ve bilhassa kemp elyafı, yu
karıdaki tabloda da görüldüğü gibi, bütün yıllarda çok önemsiz ve 
tartışm aya konu olmayacak m iktarlardadır.

Randıman :

ile de France'larm  çeşitli yıllardaki temiz elyaf nisbetini bil
diren yapağı randım anları 7 Nolu tabloda gösterilmiştir.

Randıman değerleri arasında görülen farklılıklar, bu özelliğe 
etkili çevre faktörlerinin yıllara göre değişik olabileceğinden ileri 
gelmiştir. Bizim ile de France yapağıları için bulduğumuz randı
man değerleri (4) de bildirilen % 40 lık randım an değerinden 
önemli derecede yüksektir.

Sonuç olarak, Akkaraman koyunlarm et ve yapağı verim ve 
kalitelerini ıslah etnıek amacıyle Konya - Ereğli’sine getirilen ile 
de France koyunlarm bu şartlarda yapağı özelliklerinden uzunluk
ta  pek az b ir kısalma meydana geldiği, elyaf inceliğinin bilhassa ilk 
yıllarda, adaptasyonla ilgili olarak azaldığı, sonradan normale dö-
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T A B L O  ; 7 
i le  de F rance Y apağılan nda Randım an (%) 

(Clean F iber P ercentage)

Gruplar Y ıl Randım an
(Groups) (Y ear) (Clean F iber P ercen tage)

1966 51.95
Koç 1967 51.87
(Ram ) 1968 52.39

1969 53.54
1970 45.87
1966 48.72

Koyun 1967 57.11
(E w e) 1968 50.85

1969 46.94
1970 48.28
1967 58.24

D. Toklu 1968 48.91
(Y earling) 1969 44.80

1970 46.40

nüştüğü, randım anın b ir m ik tar yükseldiği, m utlak mukavemet ve 
eîâstikiyet bakım ından herhangi sakıncalı b ir durum un ortaya çık
madığı anlaşılm ıştır. Elde edilen değerlere göre Ereğli şartlarında 
yetiştirilen ile de France koyunlanndan elde edilecek yapağının, 
büyük çoğunlukla, kam gam  sanayiinde muvaffakiyetle kullanabi
leceği ortaya çıkmış bulunm aktadır.

Ö Z E T  :

Bu çalışma Konya - Ereğli şartlarında yetiştirilen ile de Fran- 
cp koyunları yapağılarının önemli özelliklerini tesbit amacıyle ya
pılmıştır. Materyal olarak 1965 ve 1968 yıllannda Fransa’dan geti
rilen koyunlarla, bunlardan Ereğli Zootekni Araştırm a Enstitüsün
de doğan yavrulardan alman yapağı num uneleri kullanılm ıştır. Hip 
beden bölgelerinden alm an yapağı numunelerinde lüle uzunluğu, 
elyaf çapı, m utlak mukavemet, elyaf tipleri analizleri yapılmış, yaş 
ve cinsiyet gruplannda ASTM standartlarına göre yapağı randım a
nı tesbit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar yıllar ortalam ası olarak 
aşağıda bildirilm iştir.

1 — Lüle uzunluğu koçlarda 7.8 cm, koyunlarda 6.9 cm. ve di
şi toklularda 8.8 cm. bulunm uştur. Yapılan mukayeselerde 1 yaş-
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İl]ar bütün yıllarda daha yaşlılardan istatistik  önemde uzun yapa
ğı vermişlerdir. Lüle uzunluğu 5 ve 6 yaşlılarda b ir m iktar kısa 
bulunm uştur.

2 — Elyaf çapı koçlarda 28.9 mikron, koyunlarda 27.1 mikron 
ve dişi toklularda 24,9 m ikron olarak tesbit edilm iştir. 1966 ve 
1967 yıllarında elyaf inceliği her üç grupta da diğer yıllara nazaran 
az bulunm uştur. Bu, hayvanların yeni çevre şartlarına olan adap
tasyonu ve yıllara göre değişebilecek besleme seviyesiyle ilgili gö
rülm üştür. 1 yaşlılar bütün yıllarda yaşlı koyunlardan daha ince 
yapağı vermişlerdir. Koyunlarda yaşla .birlikte elyaf çapı da bir 
m iktar artm ıştır. Bu kalınlaşma 5 yaşa kadar devam etm iştir.

3 — Mutlak mukavemet ve elâstikiyet değerleri koçlarda 13.3
gr. ve % 28.8, koyunlarda 11.7 gr. ve % 30.1, dişi toklularda 10-2
gr. ve % 28.5 olarak bulunm uştur.

4 — ile de France yapağılarında medüllalı elyafa rastlanm a
m ıştır. Bazı yıllarda tesbit edilen kemp ve medüllalı elyaf söz ko
nusu edilemiyecek seviyede düşük bulunm uştur.

5 — ASTM standartlarına göre yapağı randım anı koçlarda % 
51.1, koyunlarda % 50.4, dişi toklularda % 49.6 olarak tesbit edil
m iştir.

Elde edilen bu değerler Konya - Ereğli şartlarında yetiştirilen 
ile de France yapağılarının kam gam  sanayiinde de geniş ölçüde 
kullanılabileceğini göstermektedir.

S U M M A R Y :

The aim this study was to determine the some wool characte- 
ristics of ile de France sheep at Ereğli Animal Breeding Research 
Station in Central Anatolia. The wool samples were taken from hip 
region just before shearing in 1966, 1967, 1968, 1969, 1970- The 
wool caracteristics of the staple length, the fiber diameter, the 
breaking strength, the elasticity, types of fiber and the percentage 
of clean fiber were determined by laboratory analyses. The num- 
ber of records for these properties ranged from 4 to 14 for rams, 
46 - 146 for ewes and 11-61 for yearlings, considering each year se- 
perately. There were no yearlings in 1966.
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1 — Average values of the staple length for rams, ewes and 
yearlings were : 7.6 cm, 7.1 cm in 1966; 8.3 cm, 7.3 cm, 7.9 cm in 
1967; 7.5 cm, 6.2 cm, 7.5 cm in 1968; 7.9 cm, 7.3 cm, 10.6 cm in 
1969 and 7.6 cm, 6.6 cm, 9-4 cm in 1970 respectively. The lengt of 
yearlings were statistically significant longer than others. The 
wooI length w,as getting shorter after 5 years old.

2 — Average values of the fiber diameter for rams, ewes, year- 
hngs were ; 29.6 microns, 28.6 microns in 1966; 31.2 microns, 29.4 
microns, 27.7 microns in 1967; 30.9 microns, 26.7 microns, 24.7 
microns in 1968; 26.2 microns, 25.8 microns, 22.6 microns in 1969; 
26.8 microns, 251 microns, 24.5 microns in 1970 respectively, The 
fmeness of yearlings were the finest ali of them. Ali groups have 
given coarse fiber in 1966 - 1967 because of the new environmental 
condition.

3 — Average values of the breaking stregth and elasticity foı
rams, ewes, yearlings were 14.4 gr and 20.7 %, 13.8 gr and 20.2 % 
in 1966; 16.8 gr and 24.6 %, 12.3 gr and 29.7 %, 12.5 gr and 21.8 
% in 1967; 13.5 gr and 32.4 %, 11.5 gr and 33-2 %, 8.5 gr and 35.7
% in 1968; 11.2 gr and 33.4 %, 10.8 gr and 36.6 %, 9.8 gr and 26.8
% in 1969; 10.6 gr and 33.0 %, 10.4 gr and 30.6 %. 10.0 gr and 29.8
% in 1970 respectively. The breaking strength and elasticity have
shown differences depends on fiber diam eter between years.

4 — The am ount of kempy, medullated and heterotype fibers 
were unim portant.

5 — Average value of the percentage of clean fiber for rams, 
ewes, yearlings were : 51.95, 48.72 in 1966; 51.87, 57.11, 58.24 in 
1967; 52.96, 50.85, 48.91 in 1968; 53.54, 46.94, 44.80 in 1969; 45.85, 
48.28, 46.40 in 1970 respectively.

The results indicate that ile  de France wool is also suitable for 
worsted manufacturing.

Teşekkür : Yazarlar, yapağı numunelerinin almmasında gös
terdikleri yardm ılardan dolayı Ereğli Zootekni Araştırma Enstitü
sü M üdürü Şerafettin Yavuz'a, Enstitü  uzm anlarından Gültekin 
Aktaş’a ve Hayati Ülker'e teşekkürlerini sunarlar.
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