
İV ESİ KOYUNLARININ BAZI YAPAĞI ÖZELLİKLERİ
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1969 yılı ista tis tik lerine  göre m em leketim iz koyun varlığının 
% 3.67 sini toplam  m ik tarı 1.3 m ilyon olan îvesi ırk ı teşkil e tm ek
tedir.

îvesi ırk ın ın  yetiştirm e alanı Güney - Doğu Anadolu bölgesidir. 
M em leketim izin ku rak  bölgelerinde koyun yetiştiriciliğ i diğer hay
vancılık da llarından  daha önem li yer işgal e tm ektedir. Sütçülük 
karak teriy le  belirm iş o lan İvesi koyununun yetiştirild iğ i bölgeye 
katk ısı ay n ca  önem  kazanm aktad ır. Koyun sü tünden  yapılan be
sin lerin  iyi pazar bu lm ası sebebiyle sü t koyunculuğu bilhassa Akde
niz ülkeleriyle O rta - Doğuda yayılm aktadır. Bu am açla çeşitli ü lke
lerde sü t verim i yüksek olan koyunlar üzerinde çalışılm aktadır. 
M em leketim izde de gerek diğer koyun ırk la rın ın  sü t verim ini yük
seltm ek am acıyle, gerekse îvesi ırk ın ın  yüksek süt verim  özelliğin
den yararlanm ak  am aciyle bu  koyunlar yetiştirild ik leri bölgenin 
dışında da talebedilm ekte ve gelişme meyli gösterm ektedir.

Yerli koyunlarda gelirin % 40 ı sü tten , % 40 e tten  ve % 20 si 
de yapağıdan sağlanır. îvesi koyunlarm ın yapağıları kaba ve ka
rışık  tip tend ir. Dünyada bu  tip yapağı veren koyun ırk la rı çoğun
lukla ik tisaden  gelişm em iş ülkelerde yetiştirilm ekted ir. Halen dün- 
ya yapağı ü retim in in  % 21 kadarım  kaba yapağı teşkil etm ektedir. 
Bu tip  yapağının  çeşitli ku llanm a alan ları m evcut olup, herzam an 
için ihtiyaç duyulm aktadır.

M em leketim izde yetiştirilen  îvesi koyunlarm ın çeşitli verim  
özelliklerine a it a ra ş tırm a la r m evcut olup b u n lar genellikle koyun- 
la n n  beden yapısı sü t verim i, döl verim i ve kuzularda gelişme ko-

(*)  Lalahan Zootekni ve A raştırm a E nstitüsü  IJzmam



nuların ı kapsam ak tad ır. Yapağı Özellikleri konusunda b ir çalışm a
ya rastlanm am ıştır. H angi k a rak te rd e  o lu rsa  olsun ü retilen  yapağı
nın uygun kullanm a sahası olduğu d ikkate  alındığında îvesi yapa
ğıların ın  da k a rak te rle rin in  tesb it edilerek ku lanm a alan ların ın  ay
d ın latılm ası y a ra rlı görü lm üştür. Bu am açla Ereğli Zootekni Araş
tırm a E nstitü sünde  yetiştirilen  îvesi koyunlarınm  yapağı özellik
leri üzerinde çalışılm ıştır.

Yalçın ve Aktaş (1969), b u  çalışm ada kullan ılan  ergin îvesi ko- 
yun larm da k irli yapağı verim ini 1967 ve 1968 yıllarında 2.9 ve 2.1 
kg, beden ağırlığını da 51.6 ve 45.0 kg o larak  tesb it e tm işlerd ir. 
Finci (1957) e atfende îs ra il îvesi koyunlarında yapağı verim inin 
2.96 kg, erginlerde canlı ağırlığın 50.3 kg olduğunu kaydetm ekte-

♦ dirler.

Y arkm  ve E liçin (1966) m em leketim iz îvesi koyunlarında o r
talam a göm lek ağırlığının 2.19 kg, yapağı incelik kalitesin in  de 46 -
48 'S olduğunu tesb it e tm işlerd ir.

Asker ve Jum a (1966) Ira k  îvesi koyunlarında göm lek ağırlı-
' ğmı 1,2,3, 4 ve 5 yaşlılarda sırası ile 1.37, 1.54, 1.53, 1.50 ve 1.45 kg

bulm uşlar, koyunun yaşı ve beden ağırlığı ile yapağı verim i a rasın 
da önem li ilişki tesb it e tm işlerd ir. Beden ağırlığı 1 yaşlılarda 40.0 
kg, 4 yaşlılarda 47.7 kg o larak  b ild irilm ekted ir.

Sharafeld in  (1965), I rak  îvesi koyunlarınm  yapağı özellikleri 
üzerinde yaptığı çalışm ada k irli göm lek ağırlığını 1.7 kg, tem iz ya
pağı n isbetin i % 84.5, lüle uzunluğunu 16.47 cm, elyaf uzunluğunu 
17.37 cm, elyaf inceliğini de 33.32 m ikron  o larak  bu lm uştu r. Bu 
özellikler üzerinde yaşın önem li tesiri tesb it edilm em iştir. Elyaf in
celiği ile kirli göm lek ağırlığı a rasında  m üsbet, yine elyaf inceliği 
ile tem iz yapağı n isbeti arasında  ise negatif yönde önem li korrelas- 
yonun olduğu b ild irilm ektedir.

Ghoneim  ve arkadaşla rı (1967), Suriyeden M ısıra ithal edilen 
îvesi koyun yapağılarında ü s t k ıllan n  n isbetin i % 22.68 - % 25.45 
arasında, a lt k ılların  n isbetin in  de % 65.14-72.83 arasında  tesb it e t
m işlerdir. A3/rıca % 3.5 — %9.44 arasında  değişen kem pli elyaf n is
beti bu lm uşlard ır. Ayni çalışm ada m uh te lif yaşlarda  k irli göm lek 
ağırlığı 0.84- 1.56 kg, tem iz göm lek ağırlığı 0.67- 1.17 kg olarak, ya
pağı firesi de % J9.52- % 26.91 n isbetinde b ild irilm ektedir.



K am inkova ve arkadaşla rı (1967), islâh edilm iş ergin îvesi 
koçlarında elyaf k u tru n u  27.27 m ikron , ıslâh edilm em iş koçlarda 
ise 32.02 m ik ron  o larak  bu lm uşlard ır. Aralıklı olan m edüllalı elyaf 
tip in i % 4 .19-% 4.53 nisbetinde, devam lı m edüllalı elyaf tipini ise 
% 0 .79-%  7.12 n isbetinde b ild irm ekted irler. Lüle uzunluğu da 
96.8-111.4 m m  arasında  tesb it ed ilm iştir. 1 yaşlı genç koçlarda ay
ni özellikler sıra  ile 22.73 m ikron, % 2.6, % 0.22 ve 98.2 m m  olarak 
kaydedilm ektedir.

Ghoneim  ve arkadaşla rı (1968), M ısır’da 9,15, 21,27 ve 33 aylık 
îvesi koyunlarm a a it yapağı num unelerinde orta lam a elyaf ku trunu
32.3 35.3, 37.1, 35.5 ve 38.2 m ikron; elyaf uzunluğunu da 48.1, 101.3, 
80.4, 90.1 ve 70.1 m m  olarak  tesb it e tm işlerd ir. M edüllasyon nisbeli 
de sıra ile % 57.2, % 57.0, % 53.6, % 53.3 ve % 52.7 o larak  b ild iril
m iştir.

E liya ve a rkadaşla rı (1969), îvesilerde yapağı yağı nisbetini 
% 038 o ran ında  bu lm uşlard ır. Kuzulu koyunlarda bu n isbetin  yük
seldiği 051 e çıktığı b ild irilm ektedir.

BIATERYAL VE METOD :

A raştırm ada m ateryal o larak  kullan ılan  yapağı num uneleri
1965 yılında Çukurova H arasından  Ereğli Zootekni A raştırm a Ens- 
titü sü 'n e  getirilen  îvesi koç ve koyunlarından  alınm ıştır. 1966, 1967, 
1968 k ırk ım  m evsim lerinde 10, 8, 6 baş koç ile 50, 41, 104 baş koyu
nun hip  beden bölgesinden yapağı num uneleri alm m ıştır. E reğli'de 
doğan 1 yaşlı dişi tok lu ların  yapağı num uneleri de m uayene ed ’J- 
m iştir. 1968 yılında 2 yaşına gelen dişiler erginler grubuna dahıi 
edilm iştir.

H erb ir k ırk ım da alm an yapağı num unelerinde lüle uzunluğa, 
incclik, elâstikiyet, m ukavem et, elyaf tip leri ve tem iz yapağı nisbe 
ti (randum an) m uayeneleri yapılm ıştır.

Lüle uzunluğu için her fertten  10 lüle, incelik için 400 elyaf öl
çülm üş; elâstikiyet, m ukavem et ve elyaf tip lerin in  tesb itinde herbiı 
cinsiyet ve vaş g rubundan  2 000 elyafın analizi yapılm ıştır. Temiz 
yapağı nisbeti tayininde de h e rb ir koyunun 8 beden bölgesinden 
alınan num uneler cinsiyet ve yaşa göre grup land ırılm ıştır. Bu özel 
liklerin  tesb itinde Sandıkçıoğlu ve arkadaşları (1968) nm  b ild ir  
d ikleri labo ra tuvar m etodları uygulanm ıştır.



Elde edilen sonuçlar B atu  ve a rkadaşla rı (1962) de bildirilen 
is ta tis tik  m ctod larla  işlenm iştir.

SONUÇLAR VE TARTIŞM A :

Yapağı Verimi ve Randıman :

1967 ve 1968 y ıllarında ergin îvesi koyunlarından  fert başına 
o rta lam a 2.9 kg ve 2.1 kg k irli yapağı almmıştııS Ayni y ıllarda 
ASTM s ta n d a rtla rın a  göre tem iz elyaf n isbetin i b ild iren  randım an 
sıra  ile % 61.23 ve % 75.32 (Tablo : 1) ve bu  değerlere göre temiz 

'yapağ ı m ik ta r la n  1967 yılı için 1.77 kg, 1968 yılı için 1.58 kg olarak 
tesb it ed ilm iştir. Ayrıca ergin  îvesi koyunların ın  yıkanm ış yapağı
larındak i nebatî m adde, yağıltı ve kül o ran ları 1967 yılında sim  
ile % 4.36, % 1.12 ve % 1.31; 1968 y ıbnda % 2.78, % 0.24 ve % 1.72 
bu lunm uştur.

T A B L O  ; 1

İvesilerde Randım an (Clean Fiber P ercentage) (ASTM )

Kog 1966 %  83.65
(Ram ) 1967 %  70.49

1966 % 82.27
Koyun 1967 %  61.23
(E w e) 1968 %  75.32
D işi Toklu 1967 % 82.69
(Y earling) 1968 %  73.71

Ghoneim  ve a rkadaşları (1967), Suriyeden M ısır'a getirilm iş 
m uhtelif ya:; İvesi koyunlarm da k irli göm lek ağ ırlık ların ı 0.84 - 
1.56 kg, tem iz göm lek ağ ırlık ların ı 0.67-1.17 kg ve rand ım anı % 
80 .48-%  73.09 o larak  tesb it e tm işlerd ir. Eliya ve arkadaşları 
(1969), îvesilerde yapağı yağı n isbetin in  % 0.38 olduğunu, bu nis- 
be tin  kuzulu îvesi yapağılarında % 0.51 e çıktığını b ild irm ek ted ir
ler. Y ukarıda ergin îvesilerde 1967 ve 1968 y ılları için bildirdiğim iz 
ayni özellikler d ikkate alındığında, rand ım an ın  daha düşük bu lun
m uş o lm asm a rağm en, ülkem iz îvesi koyunların ın  kirli göm lek 
ağırlığı ve tem iz yapağı m ik tarı yönlerinden üstün  o ldukları anla
şılm aktad ır. Ayrıca 1966 yılında ergin îvesiler için bu lunan  % 82.27 
n isbetindeki rand ım an  da lite ra tü r b ild irişlere  uygunluk göster
m ektedir.



Lüle Uzunluğu ;

İvesilerde, yaş ve cinsiyet grup ların ın  çeşitli y ıllardaki 
bölgesi lüle uzunlukları 2 No lu tabloda verilm iştir.

hip

T A B L O  : 2 
tvesilerde Lüle U zunluğu (cm) 

(Staple L ength)

Gruplar

Koç
(Ram )

Koyun
(E w e)
D'şi Toklu 
(Y earling)

Yıl

1966
1967
1968
1966
1967
1968
1967
1968

Sx Enaz Ençok

10
8
6

50
41

104
44
31

15.6 
14.4
17.8
15.8 
13.0
14.6
14.6
15.6

0.98
0.86
1.34
0.65
0.34
0.33
0.31
0.46

11.6
11.1
12.6

8.5
8.9
8.0

10.5
10.5

20.8
17.9
22.9 
25.2 
18.6 
24.6
19.9 
23.5

Tabloda görüldüğü gibi koç ve koyunlarda 1967 yılı lüle uzun
lukları 1966 ve 1968 y ıllarından  daha kısadır. 1967 yılı aleyhine görü
len bu fark , koyunlarda ista tis tik î o larak  da önem li bu lunm uştu r. 
Buna karşılık  Ereğlide doğm uş dişi tok lu larm  1967 ve 1968 y ılların
daki lüle uzunlukları arasında  önem li b ir fa rk  tesb it edilem em iştir. 
Ayrıca 1 yaşlı dişi tok lu larla  ergin koyunlar arasındak i fark  sadece
1967 yılı için önem li bu lunm uştur. Bu fark ların , 1967 yılı îvesilerin  
yapağı ü retim i bak ım ından  E reğli'de geçirdikleri ilk tüm  yıl o larak 
d ikkate  alındığında, adaptasyonla ilgili o larak  ve kısm ende yıllar 
arasındak i beslenm e değişik lik lennden  m eydana geldiği söylenebi
lir.

Diğer m em leketlerde yapılm ış çalışm alardan, Sharafeldin
(1965), îvesi koyunlarm da lüle uzunluğunu 16.47 cm, Kam inkova ve 
a rkadaşla rı (1967) ıslâh  edilm em iş İvesi koçlarında lüle uzunluğunu 
111.4 m m  o larak  b ild irm ekted irler. G örüldüğü gibi m em leketim iz 
İvesi koyunlarm da tesb it edilen lüle uzunlukları koyunlar için b il
dirilenlere yakın, koçlar için b ild irilen lerden  daha vüksek seviyede
dir.



Elyaf İnceliği ve İncelik Dağılımı :

îvesi yapağılarında yapılan  analizler sonucu elde edilen o rta la 
m a incelik değerleri 3 No lu, incelik dağılım ı 4 No lu tab lo larda  
gösterilm iştir.

T A B L O  ; 3 

E lyaf inceliği (M ikron) 
(F iber D iam eter)

Gruplar

Koç
(Ram )

Koyun
(E w e)
D işi Toklu  
(Y earling)

Yıl

1966
1967
1968 
1986
1967
1968
1967
1968

n

10

6
50
41

104
44
31

X

35.52 
39.84 
32.58
32.53 
37.01
35.37
35.38 
32.26

Sx Enaz Ençok

1.22
1.40
1.51
0.39
0.50
0.33
0.34
0.61

30.51 
34.25 
30.16 
27.76
31.66
29.52 
31.00
23.67

42.77
44.85
36.30 
39.35 
45.47
46.30 
40.67 
39.16

2 No lu tab loda görüldüğü gibi gerek îvesi koçlarında gerekse 
1 yaşlı ve ergin dişilerde elyaf çapı 1967 yılında diğer y ıllardan  da
ha kalınd ır. Bu fa rk la r 1967 yılı aleyhine her üç g rup ta  da is ta tis 
tik  önem dedir. Ayrıca koyunlarm  1966 yılına nazaran  1968 y ılında
ki k ahnhk  fark ı da önem li bu lunm uştu r. Bu fa rk la rın  he r yıl g rup 
lardak i fe rtle rin  ayni yaşta  o lm am alarından  ve y ıllara  bağlı olarak 
değişebilecek beslenm e seviyesinden ileri geldiği kanısındayız. Ay
rıca 1967 yılım n Ereğli şa rtla rın d a  ilk yapağı verim  yılı olm anın 
etkisi ile elyafta kalın laşm a olabileceği de düşünülm esi gereken di
ğer b ir  husu stu r. E rg in  koyun yapağıların ın  1967 yılına nazaran
1968 yılında daha ince bu lunuşuna, son yılda 2 yaşlı d işilerin  bu 
grup içinde incelenişinin de tesiri vardır.

4 Nolu tab lodaki incelik dağılım ının geniş s ın ırla r içinde olu
şu, ü s t ve a lt k ılları belirli b ir  su re tte  b irb irinden  ayrılan  kaba ve 
karışık  yapağıların  başlıca  özelliğinin sonucudur. Tablonun te tk i
k inden de görüldüğü gibi 10-180 m ikron arasında  dağılım  göste
ren  îvesi yapağılarında incelik b ir örnekliği m evcut değildir.



T A B L O  : 4 
İncelik D arılım ı 

(The Distribution o î Fiber F ineness)

Koç Koyun D işi Toklu
(R am ) (Evve) Yearling:)

Microns 19G6 1967 1968 1966 1967 1968 1967 19G8

10 20 5.53 4.00 9.46 6.27 3.20 3.95 4.66 11.52
23 — 30 43.97 27.28 50.92 49.53 34.77 41.09 40.94 45.68
30 —  40 23.55 29.8S 18.08 24.17 30.20 27.70 25.17 18.48
40 -50  12 72 21.34 11.21 13.17 18.67 16.02 16.0S 14.38
50 -  60 5.55 6.00 4.17 3.59 5.52 5.30 7.23 5.89
60 —  70 5.18 6.06 4.92 1.60 4.14 3.41 4.33 2.79
70 — 80 1.42 1.91 0.46 0.35 0.80 0.62 0.46 0.50
80 — 00 0.70 1.97 0.21 0.66 1.59 0.97 0.80 0.58
90- 100 0.40 0.31 0.08 0.13 0.26 0.27 0.12 0.09

100 110 0.25 0.34 0.12 0.14 0.28 0.27 0.19 0.04
110 - 1 2 0  0.37 0.47 0.16 0.14 0.31 0.19 0.08 0.02
1 2 0 -  130 0.15 0.42 0.08 0.06 0.14 0.11 0.03 0.01
130 —  140 0.15 0.03 0.04 0.06 0.06 0.05 —
140 -  150 0.05 0.03 0.08 0.03 0.04 0.02 —
150 IGO 0.02 —  —  0.04 —  0.01 —  —
160 -  170 —  —  —  0.02 —  0.01 —
170 — 180 —  —  —  —  —  0.01 —  —

E rgin  vesi koyunlarındaki 3 yıllık o rta lam a yapağı inceliği 
34.97 m ik rondur. Bu değer Y arkm  ve Eliçin (1966) ın İvesiler için 
b ildirdiği 4 6 -48 'S  e tekabül eden 31.8-35.1 m ikronluk  incelikler
den ve Sharafeld in  (1965) in  bild ird iği 33.32 m ikronluk  değerden 
b ir m ik ta r daha yüksektir. Buna karşılık  Ghoneim ve a rkadaşları 
(1968) nm  9, 15, 21, 27 ve 33 aylık İvesilerde tesb it e ttik leri 32.3, 
35,3, 37.1, 35.5 ve 38.2 m ikronluk  değerler, yıllar o rta lam ası o larak
1 yaşlılarda tesb it ettiğim iz 33.82 ve erg in ler için yukarıda b ild ird i
ğimiz 34.97 m ik ron luk  değerlere oldukça yakın bu lunm aktad ır.

Mukavemet ve Elâstikiyet :

M ateryal ve m etod  bölüm ünde açıklandığı gibi her g rup tan  
2000 adet hakik i elyafın analizi ile elde edilen m ukavem et ve elâs
tikiyet değeıleri 5 No lu tab loda verilm iştir.



T A B L O  : 5

İvesi Y apağılarında M ukavem et ve E lastik iyet
(B raeking Strength  and E lastic ity )

Gruplar Yıl M ukavem et (gr) E lâstik iyet (%)
Strength E lastic ity

1966 25.26 27.29
Koç 1967 21.88 31.97
(Ram ) 1968 13.57 36.90

1966 17.56 26.87
Koyun 1967 20.33 31.22
(E w e) 1968 14.61 36.92

D işi Toklu 1967 28.17 32.18
(Y earling)

Tabloda yıllara bağlı o larak  m ukavem et ve elâstik iyet değerleri
nin 13.57 - 28.17 gr ve % 26.87 - % 39.92 arasında  değiştiği görül
m ektedir. Elde edilen değerler bu  tip  yapağılar için yeterlid ir. F ark 
lılık lar elyaf k u tu rla rın d ak i değişikliklerden ileri gelm ektedir. Ay
rıca bu fa rk la r üzerine gözle tefrik  edilem eyen bazı he tero tip  elya
fın ölçüm e dahil olm asının  etkisi de düşünülebilir.

Elyaf Tipleri ve Oranları :

1966 ve 1967 yılları îvesi Y apağılarında benzen testine  göre tes- 
bit edilen elyaf tip leri ve o ran ları 6 No lu tab loda gösterilm iştir.

T A B L O  : 6 
îv es i Yapağılarım la E lyaf Tiplerinin O ranlan (%)
(P ercen tages of Various Fiber T ypes in A w assi W ool)

Gruplar Yıl Hakiki E lyaf 
(T n ıe  F iber)

Kemp
(K em py)

M edülla 
(M edullated)

Heterot!p
(H eterotype)

Koç 1966 72.9 7.8 9.7 9.6
(Ram ) 1967 78.7 7.6 . 7.1 6.6
Koyun 1966 77.5 5.8 3.2 13.5
(E w e) 1937 78.8 6.4 4.6 10.2
Dişi Toklu 
(Y earling)

1967 80.8 5.1 6.0 8.1

10



ik i yıl o rta lam ası o larak  m edüllasyon gösteren elyaf koçlarda 
% 24.2, koyunlarda % 21.8 ve dişi tok lu larda  % 19.2 d ır.' Bu o ran 
lar Ghoneim  ve arkadaşları (1968) nın  b ild ird iği m edüllasyon nis- 
betinden oldukça düşük tür. A raştırıcılar 9, 15, 21, 27 ve 33 aylık 
İvesilerde m edüllasyon n isbetin i sıra  ile % 57.2, % 57.0, % 53.6 
% 53.3 ve % 52.7 o larak  b ild irm ekted irler. Gnoneim ve arkadaşları 
(1967) İvesi koyunlarm da üst k ılların  % 22. 68- % 25.45 ve kem p 
elyafının % 3 .5-9.44 arasında  değiştiğini tesb it e tm işlerd ir. Üst 
kıl o larak  b ild irilen  elyafın m edüllalı ve he tero ıip  elyaf olduğu dik
kate  alındığında bu sonuçlarla  ülkem iz İvesi yapağıları için bu lu 
nan sonuçlar benzerlik  gösterm ektedir. K am inkova ve a rkadaşla 
rı (1967) n ın  ıslâh edilm em iş İvesi yapağılarında aralık lı ve devamlı 
m edüllalı elyaf için tesb it e ttik leri % 4.53 ve % 1 A l  lik değerler 
bizim  İvesilerde bu  tip  için tesb it ettiğim iz değerlere oldukça uy
gunluk gösterm ektedir.

Sonuç o larak  m em leketim iz İvesi yapağıları için tesb it edilen 
özellikler bu  yapağıların  halıcılık sanayiinde yeterli b ir şekilde 
değerlendirilebileceğini gösterm ektedir.

Ayrıca bu çalışm a ile İvesi koyunlarm , yetiştirilm e alanı için
de olan Çukurova bölgesinden Konya - Ereğli şa rtla rın a  gelm eleri 
ile ilk yılda önem li yapağı özellikleri bak ım ından  b ir gerilem e ola
bileceği, 2 inci yılda eski durum una dönebileceği aydınlanm ış bu 
lunm aktad ır,

Ö Z E T İ :

Bu çalışm a İvesi yapağıların ın  bazı özelliklerini tesb it etm ek 
am acıyle yapılm ıştır. Çalışm ada 1965 yılı sonlarında Ç ukurova'dan 
Ereğli Zootekni A raştırm a E nstitüsüne getirilm iş 10 baş koç ve 
50 baş koyundan 1966, 1967 ve 1968 yıllarında alm an yapağı n u m u 
neleri m ateryal o larak  kullan ılm ıştır. Ayrıca, bun lardan  1966 ve
1967 yıllarında doğm uş dişi tok lu lar da çalışm aya dahil edilm iştir. 
Analizler için alm an yapağı num unelerinde lüle uzunluğu, elyaf 
inceliği, m ukavem et, elâstikiyet, elyaf tipi ve randım an tesb it edil
m iş, elde edilen sonuçlar y ıllar o rta lam ası o larak  aşağıda b ild iril
m iştir.

1 — Lüle uzunluğu orta lam a olarak koçlarda 15.9 cm, ko 3aın- 
larda 14.5 cm ve dişi tok lu larda 15.1 cm dır.
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2 — O rtalam a elyaf inceliği koçlarda 35.98 m ikron, koyunlar- 
da 34.97 m ik ron  ve dişi tok lu larda  33.82 m ikron  bu lunm uştu r. Öl
çülen elyaf koç num unelerinde 10- 160 m ikron, koyun num unlerin- 
de 10-180 m ikron, dişi tok lu  num unelerinde 10-130 m ikron  ara- 
sm da dağılım  gösterm işlerd ir.

3 — Elyaf m ukavem et ve elâstik iyeti koçlarda 19.9 gr ve % 
32.0, koyunlarda 17.5 gr ve H 31.7, dişi tok lu larda  28.2 gr ve % 
32 3 o larak  tesb it edilm iştir.

4 — H akiki, kem p, m edülla ve he tero tip  elyaf koç yapağıla
rında Yo 75.8, % 7.7, % 8.4 ve % 8.1; koyun yapağılarında % 78.1, 
% 6.1, % 3.9 ve % 11.8; dişi tok lu  yapağılarında % 80.8, % 5.1, 
% 6.0 ve % 8.1 o ran larında  bu lunm ak tad ır.

5 — ASTM stan d a rtla rın a  göre koçlarda rand ım an  % 77.0, 
koyunlarda % 71.7 ve dişi tok lu larda  % 78.2 n isbetindedir. Ayrıca 
ergin koyum arda k irli göm lek ağırlığı 2.5 kg ve tem iz yapağı m ik
tarı 1.67 kg o larak  bu lunm uştu r.

M emleketimiz îvesi yapağıları için yukarıda bildirdiğim iz de
ğerler bu  tip  yapağıların  halıcılık sanayiinde yeterli b ir şekilde de
ğerlendirilebileceğini gösterm ektedir.

s U M M A R Y  :

The aim  of this study was to determ ine the some wool proper- 
ties of Awassi sheep at Ereğli Animal Breeding Research S tation  
in Central Anatolia. The wool sam ples w ere taken  from  hip region 
Ju st before shearing in 1966- 1967 and 1968. The \vool characteris- 
tics of staple length, fiber diam eter, b reaking strength , elasticity, 
types of fiber, percentage of clean fiber w ere determ ined w ith  la- 
bo rato ry  analyses. N um ber of records for these properties ranged 
from  6 to 10 for ram s, from  41 to 104 for ewes and from  31 to 44 
for yearling, considering each year seperately.

Average values fo r ram s, ewes and yearlings w ere: 15.9 cm., 14.5 
cm., and 15.1 cm. for staple length; 35.98 m icron, 34.97 m icron and 
33.82 m icron fo r fiber d iam eter; d istribu tion  of fiber fineness 
ranged from  10 to 160 m icron, from  10 to 180 m icron and from  10 
to 130 m icron; 19.9 gr., 17.5 gr., and 28.2 gr. for absolute fiber s t
rength; 32.0 % 31.7 % and 32.3 % for elasticity; 75.8,78.1 and 80.8
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% fo r true  über; 7.7, 6.1 and 5.1 % for kem py fiber; 8.4, 3.9 and
6.0 % fo r m edullated  fiber; 8.1, 11.8 and 8.1 for hetero type fiber;
77.0 %, l \ . l  % and 78.2 % fo r clean fiber respectively. Average 
greasy and clean fleece w eight of adu lt sheep w ere 2.5 kg. and 1.67 
kg. respectively.

The resu lts  indicate th a t the Awassi wool is su itable for car- 
pet and rug m anufacturing.

Teşekkül : Y azarlar, yapağı num unelerin in  a lınm asında gös
terd ik leri yard ım lardan  dolayı Ereğli Zootekni A raştırm a E n stitü 
sü M üdürü Şerafe ttin  Yavuz'a, E n stitü  uzm anlarından Gültekin 
Aktaş'a ve H ayati Ü lker’e teşekkürlerin i sunarlar.
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